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AKRIKOR SILIKONLU+AKRILIK W

SU BAZLI

Ambalaj 1L-25L-75L-15L

Beyaz, BW, BM, BC (Renklendirme Sistemi)

Konvansiyonel siva, beton, brit beton, sunta, gaz beton, tugla vb., ayrica eski boyali ylzeylerde dekoratif olarak gtivenle kullanilir. Detaylar igin
Ylzey Hazirlama ve Uygulama bélumune bakiniz.

Akrilik kopolimer esasli formult ve silikonlu yapisi sayesinde dis cephelerde 4 mevsim koruma saglar. Usttn silikon teknolojisinin getirdigi disik su emme
performansi ve hizli su buhari gegirgenligi 6zellikleri ile dis cephelerde hava kosullarina bagl bozulmalari énler. Mikemmel kapatici, mat ve dtiz gérinumlu
dis cephe boyasidir.

Goraniim Mat, diiz gériinimli son kat boya

Kimyasal yapisi Silikon modifiye akrilik

Katlar arasi bekleme siresi Min. 4-8 saat (20 °C, %50 RH) Yuksek bagil nem ve diisik sicaklikta kuruma suresi uzayabilir.
Tam kuruma 24 saat (20 °C, %50 RH) Yuksek bagil nem ve distk sicaklikta kuruma suresi uzayabilir.
Onerilen uygulama kati En az 2 kat (Alt yiizey durumuna bagli olarak degisir.)

Tiketim (teorik) Tek katta 0,060-0,070 L/m? - Yiizey tipine gére degiskenlik gosterir.

Kaplama giicii (teorik) Tek katta 15 m?/L (28+5 mikron kuru film kalinhginda) cift kat icin ise 2,5 m2/L

EN 1062-1 Siniflandirma Standardi (European Norms)

Parlaklik Sinif G3 TS EN ISO 2813

Kuru film kalinhg Sinif E2 TS EN ISO 787-7

Tane blyuklagu Sinif S1 TS EN ISO 1524

Su buhari aktarim hizi Sinif V2 TS EN ISO 7783-2

Su aktarim hizi Sinif W3 TS EN 1062-3

Catlak drtme giicu Sinif AO TS EN ISO 1062-7

CO, gegirgenligi Sinif CO TS EN 1062-6

Yeni boyanacak ylzeyler Yeni sivali ve beton ylizeylerde min. 21 gin sivanin ve betonun prizlenmesi (tam kurumasi) igin beklenmelidir. Uygulama yapilacak
yUzeydeki kir, toz ve kalip ayiricilar, kimyasal yikama veya silme ile nétralize edilip uzaklastinimalidir. Ytzeyin temizliginde deterjanli su veya kimyasal madde
kullanilmis ise duru su ile bir daha yikama islemi yapiimalidir. Kuru, temiz ve Gzerine gelecek olan katlari taslyabilecek saglamlikta olmayan yUzeylerde kesinlikle
boyama yapiimamalidir. Yuzeydeki bozukluklar derinligine bagl olarak Marshall Dis Cephe Macun veya fileli macun vb. yontemler ile duzeltimelidir. Macun
kuruyup zimparalanmadan herhangi bir uygulama yapilmamalidir, zimpara tozu alindiktan sonra ytizeyin ¢zelligine bagl olarak asagida tarif edilen astarlardan
biri 1 kat uygulanmalidir. Boya 6ncesi Akrikor Silikonlu Astar, Akrikor Silikonlu+Ortiict Astar, Akrikor Anti Alkali+Orttict Astar Urtinlerinden biri kullanilir.

Eski boyall yuzeyler = Yiizeyde kabarmig, gevsek haldeki eski boyalar kazinarak ytizeyden uzaklagtirimali ve tizerine gelecek olan katlari taglyabilecek
saglamlikta olmalidir. Yuzeydeki seviye farklarini gidermek icin macun ile lokal macunlama yapiimali, ¢zellikle macunlanan bélgelerdeki seviye farklari olmak
Uzere tim ylzey zmpara ile duzeltilmelidir. Zmpara tozlar ylzeyden uzaklastinimalidir. Lokal macunlama islemlerinin son kata leke halinde tasmamasi igin
macunlanan boélgeler, eski boyanin tonuna yaklastirilarak tamir amagli boyanmalidir. Uygulama ytzeyi kuru olmalidir. Ytzey durumuna bagl olarak Akrikor
Silikonlu Astar, Akrikor Anti Alkali+Ortict Astar, Akrikor Silikonlu+Orttict Astar Griinlerinden biri mutlaka 1 kat uygulanmalidir.
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Onerilen Uygulama Araglan Dis cephe rulosu, firga

Not: Rulonuzun tUylerinin kisa olmasi daha duzgun bir ylzey elde etmenizi saglar. Uzun tUylU rulo kullanildiginda ytzeyde hafif desen olusur.

incelticisi Temiz su ile inceltimelidir.

inceltme Miktan Hacimce maks. %10 inceltiimelidir. BM ve BC baz igin %5 fazla inceltmelerde kapama problemleri yasanabilir.

Onerilen Astarlar Akrikor Anti Alkali+Ortticti Astar, Akrikor Silikonlu Astar, Akrikor Silikonlu+Orttict Astar Urtinlerinden biri teknik biilteninde belirtilen talimatlara uygun
olarak mutlaka ince 1 kat halinde uygulanmalidir.

Uygulama Alt yiizey islemleri tamamlanmis yiizeye, uygun astar segilerek 1 kat uygulandiktan, astarin cinsine bagl olarak 12 saat sonra AKRIKOR
SILIKONLU+AKRILIK en az 2 kat uygulanmalidir. Kullanilan rulo tek yéne dogru hareket ettiriimelidir. Aksi halde yiizey bozuklugu, renk tonu farkliliklar meydana gelir.
Uygulama sirasinda kat Ustt kat binmemesine dikkat edilmelidir. Uygulama katlar arasinda ortam sicakligi ve nemine bagli olarak min. 4 ile 8 saat beklenmelidir.
Homojen ve daha ¢rtlicu ylzey elde etmek icin rulo uygulamalarindan, ortam sicakligina bagl olarak 2-3 dk. sonra, ayni rulo ile ve ruloya boya almadan boyanmis
yUzeyin Uzerinden gegerek tarama islemi yapiimasi tavsiye edilir. Yagisl havalarda, direkt ve yogun gines alan cephelerde uygulama yapiimamalidir. Astar ve boyanin
ara katlari; yagmur, ¢ig ve dona maruz kalmamalidir.

e Kullanmadan énce boya, kutu iginde homojen hale gelinceye kadar karstirimalidir.

e Uygulama yUzeyi kuru ve temiz olmalidir.

o Akrikor Silikonlu+Akrilik hacimce %10’'dan fazla, BM ve BC baz %5'ten fazla su ile inceltimemelidir.

® Renk tonlarinda farklilik olusmamasi i¢in ayni ylizeyde ayni Gretim numarali Grtinler kullaniimalidir.

o Astarlar ylzeye 1 kat halinde uygulanmalidir.

e Belirtilen uygulama 6zelliklerine gére uygulama yapiimalidir.

® Boya katlari arasinda en az 4-8 saat beklenmelidir.

e DusUk ortam ve zemin sicakliklarinda kuruma suresi uzayabilir.

e Yiksek ortliculuk performansi, dogru inceltme oranlarina, katlar arasi bekleme strelerine, astar uygulanmasina, en az 2 kat boya uygulanmasina
ve tarama yapiimasina baghdir.

o Kesin sarfiyat, ylizeye baglh degisiklikler s6z konusu olabilecegi icin nihai zeminde numune ¢alismasi yapilarak belirlenmelidir.

¢ Uygulama baslangicindan, triin kuruma suresi tamamlanana kadar ortam ve yUzey sicakligi +5 °C ile +35 °C araliginda olmalidir. Yine bu surelerde yuzey;
yagmur, ¢ig ve dona maruz kalmamalidir. Aksi halde ¢atlama, kabarma, erken kuruma, dalgall ytzey vb. problemleri yasanabilir.

Uygulama araglari, kullanimdan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

¢ 'DIRECTIVE 2004/42/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL"de belirtilen VOC (Ugucu Organik Kimyasallar) limitlerine uygundur.
¢ Boya iceriginde CIT/MIT, 15 ppm'in altindadir. ® Karbendazim ve tUrevlerini icermez. e Etilen-Glikol ve tUrevlerini icermez.

+5 °C ve +35 °C arasinda kuru, iyi havalandiriimis, isi kaynaklarindan ve direkt gunes 1sigindan uzak ortamlarda saklanmalidir.

Boyall ylizeylere kumlama, yakma gibi islemler uygulanmasi sirasinda zararli toz ve/veya duman agiga gikabilir. lyi havalandirlan yerlerde caligin.
Gerekli durumlarda uygun kisisel koruyucu ekipman kullanin. Talep edildiginde detayl bilgi icin Guvenlik Bilgi Formu bulunabilir.

Uygunluk Teyit Sistemi 4 kapsaminda ulusal teknik sartnamelere uygun olarak Uretimi yapiimaktadir.
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( i Yapi Malzemeleri Yonetmeligi geregince Urinimuztn guvenli oldugunu gdsteren ulusal isareti mevcuttur.
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